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      公共藝術品管理維護操作手冊
此操作手冊是提供給台北市各管理機關在進行所屬公共藝術管理維護時的參考，首先必須了解所屬的公共藝術材質，以便決定日常維護與定期維護的工作內容、流程、工具與注意事項、作品的勘查報告。
一、管理維護技術規範：
各類型作品之管理維護準則
對於各類型作品的管理維護和改善原則，研究單位諮詢國內外藝術品維修專業人士，並且參考國外維修專業書籍(註
)，制定出各類材質的日常管理維護、定期保養修護和材質評估維修的準則，提出「公共藝術作品管理維護操作準則」(參見下頁附表)，有助於將來各管理維護單位執行的基本依據。
不過，這份管理維護準則只是在於提醒興辦機關注意所屬的公共藝術作品的材質，能夠了解公共藝術管理維護應注意的事項。管理機關對於所屬的公共藝術應指派專人負責管理維護，負責管理維護者必須詳細閱讀藝術家所提供的管理維護說明，並且了解各類材質的管理維護方法，並再請教專業修護師的指導之後，才能開始執行維護保養的工作。有關各種公共藝術材質的簡易維護處理方式，列表如下，以供參考。
	
	材質評估準則
	基本管理維護準則
	定期修護準則

	馬賽克
	依陶瓷的強度、 滲水度、釉藥狀況不同而成差異。
	水，溫和的清潔劑和軟毛刷清洗，然後徹底的沖洗乾淨。
	須週期性保養，定期沖洗以及檢視溼度

	鑄銅
	適當的綠鏽色彩和調整應請教藝術史學家的意見。
	用自來水和中性清潔劑並以海綿與軟毛刷進行手洗工作。
	須週期性保養，定期沖洗和重新上蠟，防護漆須於５至10年後重新更換。

	石材
	石製雕塑常因機械、物理、化學生物的結構而損壞，濕氣的隔離是石材養護的關鍵課題。
	水，溫和的清潔劑和軟毛刷清洗，然後徹底的沖洗乾淨。
	須定期清洗並分解污垢，更新防水劑

	木材
	木製雕塑品受制於物理性損壞，生物的成長，昆蟲的破壞及溼度、溫度的影響。
	養護方法包括與地面水的隔離，清理和強化物的使用
	每季檢視保養一次

	
	材質評估準則
	基本管理維護準則
	定期修護準則

	混凝土
	天候因素會造成混泥土的表面風化不均勻，並且通常由表面開始腐蝕而留下暴露的碎石粗糙表面，過度風化時需要更新。
	水，溫和的清潔劑和軟毛刷清洗，然後徹底的沖洗乾淨。
	須週期性保養，定期沖洗以及檢視強化物及防水質材。

	鋁
	如作品未上保護層將會在表面產生薄薄的氧化物。
	用自來水和中性清潔劑並以海綿與軟毛刷進行手洗工作。
	須週期性保養，定期沖洗。

	鐵
	鑄鐵雕塑品在戶外會生鏽、氧化，並且視合金的種類及特定污染物而不同。
	使用自來水及中性清潔劑清洗後再徹底沖洗。蠟和漆的透明保護層適用於暴露在外的鐵金屬表面。
	每半年清洗、檢視一次。保護層須定期更新。保護層須定期更新。

	玻璃纖維
	最嚴重的破壞媒介是自然光中的紫外線成分。此外濕氣、氧氣、極端的溫度和化學污染也是嚴重的破壞媒介。
	使用軟鬃毛刷來乾刷或用微濕的布來輕拭。
	戶外的保護方法是隔離地面水、陽光、雨水和風。每半年檢視保養一次。

	塑膠
	塑膠中的化學成份複雜，最嚴重的破壞媒介是自然光中的紫外線。此外，還有濕氣、氧氣、極端溫度和化學污染所造成的變黃、破裂、變薄、物體品質變壞的異味。
	用乾淨、柔軟的動物毛刷乾刷作品表面。用乾淨可飲用的水沖洗作品表面。使用淨化過的水或飲用水融解中性洗滌劑來清洗作品。
真空吸塵或是低壓過濾的壓縮空氣也可以除去污穢顆粒
	是典型對水敏感的材質，不應該清洗過度。
戶外的保護方法，包括隔離地面水、陽光、雨水和風

	複合媒材
	由多種材質構成的戶外( 室內)雕塑品會互相產生化學和物理變化並加速其損壞程度。
	混合媒材作品的養護策略有別於一般單項材質作品，須考量不同材質之因素並將變數納入考量。
	每季檢視保養一次


二、標準維護作業程序：勘查報告與定期查核表的紀錄
〈一〉作品現況勘查
管理單位在開始執行管理維護工作之前，應當先進行作品現況勘查的工作，作品勘查的分為四個階段：規劃勘查、執行勘查、寫下勘查報告和發展長期維修養護方案，狀況勘查目標在於收集四種資料：
1. 作品的技術性描述和狀況評估：包括材質鑑定、製造的資料、過去養護計畫的評估、外表狀況的測定和結構完整性的描述。另外有關先前例行性維護、或處理的成效說明也很重要。
2. 公共藝術的維護建議：這些建議是依作品的歷史、狀況和位置、管理單位的資源、以及就整個作品而言相對性的需求而建立的，維護建議應包括例行性維護和週期性處理的資料。
3. 對所建議的活動做優先順序的分配：依據收集到的技術性資料分配維護保養工作的優先順序。
4. 預估所需要的經費：所提的各種維護保養方式的人工費用，可以用維護師、技師和其他專家所需的工作時數、或費用數目兩種方式來表示，並且應當預估工作時數與進度、以及說明相關器材與設備的費用。
〈二〉勘察報告
公共藝術的現況勘察報告是一份資料廣泛的文件，將引導養護計畫的進行，並確保不論人事如何變動，所規劃的概念和計畫優先順序都能持續下去。
1. 作品和維護計畫執行說明
2. 勘查目標、參與者、設計、時程進度與經費說明等。
3. 養護計畫和養護優先順序的一般性觀察和建議
4. 完整勘察表格
5. 過去相關的維護資料與報告
6. 攝影紀錄與拍攝全景與局部照片，納入勘察報告，作為永久性檔案的一部分。
（三）表格紀錄
每一份定期查核表格代表某一特定時刻裡，對作品狀況所做的永久性紀錄，這份紀錄變成作品歷史的一部分，是長期維護的重要資源。各管理機關可以自訂表格，不過，表格的內容有許多項目是一定必須紀錄的，本研究單位根據美國歷史文物與藝術品維護機構(American Institute for Historic and Artistic Works)、以及美國歷史襲產維護準則(Standards for the Treatment of Historic Properties)所使用的定期維護檢視查核表格，翻譯列表如下，供管理機關參考。
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定期維護檢視表格


作品識別號碼：


藝術家：


日期  ：


地點  ：


媒材  ：□ 合成銅 □石材 □陶瓷 □ 鐵金屬 □ 石灰岩 □ 鑄石 □其他金屬 □混凝土 □其他





檢視日期 ：                       檢視人員：





整體狀況 ：□很好        □好        □一般         □不好





作品表面：


好


一般


不好


表面有灰塵/髒污


附著物/沉澱物


歪曲


有腐蝕的現象


刮傷/磨損


  


破壞公物行為：


□塗鴉 		（噴畫


（記號


（鉛筆塗鴉


（油性筆


（蠟筆


（刻畫


（損壞的部分


（遺失的部分





備註									□作品狀況照片











�聘請修護師吳漢儒擬定，並參考「拯救藝術品-戶外雕塑養護手冊」，創興出版社，1998年





